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检测报告 

委托方 东营市艾德胶粘制品有限公司 

地址 山东省东营市黄河路 430 号金领国际大厦 B-803 

样品名称 菊水胶带 

型号 505K 

样品接收日期 2015-08-27 

测试周期 2015-08-27 ~ 2015-08-28 

测试要求 
具体要求依据 RoHS 指令 2011/ 65/EU 《欧洲议会和欧盟理事会关于在电子

电气设备中限制使用某些有害物质的指令》及其修订案(EU) 2015/863 
 

测试项目 测试结果 

RoHS指令2011/ 65/EU及其修订案(EU) 2015/863 通过 
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测试部件： 

序号 样品送检编号 测试部件 

1 TR20153377001 银色固体 

 

样品照片: 

 

TR20153377 
 整体图： 
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RoHS 指令 2011/ 65/EU 及其修订案(EU) 2015/863 

测试方法：铅, 镉: IEC 62321-5:2013; 汞: IEC 62321-4:2013; 六价铬: IEC 62321:2008 

测试项目 限量 检出限 单位 
测试结果 
银色固体 

铅 (Pb) 1000 5 mg/kg N.D. 
汞 (Hg) 1000 5 mg/kg N.D. 
六价铬 (Cr6+) -- -- -- 阴性 

镉 (Cd) 100 5 mg/kg N.D. 
备注： 
1. N.D. = 未检出 (<检出限) . 
2.阴性：六价铬含量小于 0.02mg/L；阳性：六价铬含量大于 0.02mg/L 
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四项金属有害物质测试流程图 
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